
1 
 

TEORIJSKO-EKSPERIMENTALNO ODREĐIVANJE BRZINE 
HLAĐENJA PRI NAVARIVANJU KOVAČKIH ALATA I UTICAJ TE 

BRZINE NA KORISNE OSOBINE  
NAVARIVANIH ALATA 

 
THEORETICAL-EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE COOLING 

RATE AND ITS INFLUENCE ON PROPERTIES OF THE HARD-FACED 
FORGING DIES 

 
VUKIĆ LAZIĆ, MILORAD JOVANOVIĆ, RUŽICA NIKOLIĆ,  

SRBISLAV ALEKSANDROVIĆ I BOŽIDAR KRSTIĆ,  
MAŠINSKI FAKULTET, KRAGUJEVAC, I  

MILAN MUTAVDŽIĆ, 
PREDUZEĆE ZA PUTEVE „KRAGUJEVAC“, KRAGUJEVAC 

 
U ovom radu je izložen pregled uslova rada kovačkih alata, osobina navarivanih materijala, 
metodologije izbora optimalne tehnologije navarivanja i dodatnog materijala. Prikazani su i 
eksperimentalni rezultati uticaja režima navarivanja na izlazne osobine navarenih kovačkih 
alata. U prvom redu, određivana je brzina hlađenja u kritičnom temperaturskom intervalu 
faznih promena i praćen njen uticaj na tvrdoću i mikrostrukturu, tj. uspostavljena je veza 

između ulaznih i izlaznih karakteristika korišćenjem odgovarajućih (raspoloživih) 
transformacionih dijagrama za dati čelik.  

 
Ključne reči: reparatura; navarivanje; temperaturski ciklusi;  

vreme hlađenja – t8/5; kovački alati 
 

This paper presents a review of the forging dies operating conditions, properties of the hard-
faced materials, methodology of selecting the optimal hard-facing technology and filler 

metals. It also presents the experimental results about the hard-facing regime influence on 
output properties of the hard-faced forging dies. Primarily, the cooling rate over the critical 
temperature range of phase transformations was determined and its influence on hardness 
and micro structure was monitored, i.e., the relationship was established between the input 

and output characteristics by the application of the corresponding (available) transformation 
diagrams for the considered steel. 
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1. USLOVI RADA KOVAČKIH ALATA 
 
Kovački alati su u toku rada izloženi mnogobrojnim cikličnim udarnim opterećenjima na 

povišenim temperaturama, što posle određenog vremena rada dovodi do oštećenja gravure tako 
da se alat mora zameniti ili reparirati. Statistička ispitivanja oštećenih alata [1, 7, 10, 16] 
pokazala su da glavni uzroci njihovog povlačenja iz eksploatacije mogu biti: promena dimenzija 
i oblika gravure zbog trenja i habanja, prsline po celom alatu zbog termičkog zamora i 
mikroprsline izazvane dejstvom koncentratora napona.  

Habanje izazvano dejstvom udarno-pritisnih opterećenja karakteriše se pojavom 
deformacija i povećanog trenja, kao i prslina na određenoj dubini od radnih površina. Mogu se 
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pojaviti i zamorne prsline, takođe na određenoj dubini ispod površine. 
Habanje nastalo na povišenim temperaturama je posledica oksidacije, stvaranja kovarine 

na visokim temperaturama, pada mehaničkih osobina na površinskim slojevima, što uz delovanje 
termičkog zamora dovodi do porasta sopstvenih napona i najzad do razaranja površine. Ubrzano 
habanje površina alata koji rade na povišenim temperaturama ispoljava se karakterističnim 
prslinama i čak krunjenjem usled termičkog zamora. Faktori koji utiču na termički zamor su: 
termo-fizičke osobine materijala (termička provodnost, specifična toplota i koeficijent termičkog 
linearnog širenja), geometrija dela (veličina, oblik, vrsta površine) i osobine materijala 
(mehaničke, hemijske, strukturne). 

Nepovoljno deluju termički naponi izazvani temperaturskim gradijentom, a takođe i 
strukturni naponi koji su zavisni od hemijskog sastava čelika, kinetike promene austenita, 
odnosno brzine hlađenja. Pod uticajem ciklične promene termičkih napona, mogu nastati 
inicijalne prsline na površini materijala. 

Analizom promene fizičkih osobina alatnih čelika u procesu termo-mehaničkog zamora, 
utvrđeno je da razaranje materijala nastaje u tri faze: prvo pada jačina, zatim nastaje 
nagomilavanje dislokacija i najzad pojava prslina. U prvoj fazi, povišena temperatura dovodi do 
spontane termičke obrade otpuštanja što prouzrokuje pad jačine i tvrdoće čelika, kao i porasta 
udela  karbida i njihove koagulacije. U drugoj fazi nastaje proces plastične deformacije na 
hladno što dovodi do ojačanja materijala. U trećoj fazi, odlučujući uticaj ima koagulacija karbida 
i nagomilavanje defekata kristalnih rešetki što stvara inicijalne prsline od već postojećih pora i 
mikroprslina. Ako postoji mogućnost dejstva dislokacionih mehanizama za stvaranje zamornih 
prslina onda su u brojnim slučajevima inicijatori tih prslina površinski zarezi, greške u materijalu 
tehnološkog porekla (uvaljani oksidi, mikroprsline na međufaznim granicama tvrdih faza i 
plastične osnove, nemetalni uključci, krte faze) [1, 7, 8, 10, 16]. 

U konkretnom slučaju analizirali smo kovačke alate namenjene za izradu delova u 
automobilskoj i kamionskoj industriji. Pri dužem praćenju alata u eksploatacionim uslovima 
uočeno je da "otkazi" (povlačenje alata iz eksploatacije) mogu nastati iz sledećih razloga: 

 
• povećanja dimenzija otkovaka zbog istrošenosti matrice, 
• deformacije tankozidnih delova kalupa (rebra, trnovi), 
• pojave vidljivih prslina na pojedinim delovima matrice i  
• lokalnih lomova. 

 
2. MATERIJALI ZA IZRADU ALATA ZA RAD NA TOPLO I NJIHOVE 
OSOBINE 

 
Ovde je reč o alatima koji rade na povišenim temperaturama do oko 600ºC, a izloženi su 

većim statičkim pritiscima ili udarnim opterećenjima. Dodaci Cr, W, V i Mo, kao i povećan 
sadržaj ugljenika (0.3-0.6% C) daju dobru prokaljivost neophodnu za veće preseke alata kao i za 
zadržavanje visoke tvrdoću i na povišenim temperaturama [1, 7]. 

Kao najčešće primenjivani materijali ovde se navode dva tipična čelika za kovačke alate: 
Č5742 (JUS) - 56NiCrMoV7 (DIN) - namenjen za kovačke kalupe svih vrsta i Č4751 (JUS) - 
X38CrMoV51 (DIN) - namenjen prvenstveno za livačke alate neželeznih metala. Navedeni 
čelici se najviše koriste za proizvodnju automobilskih i kamionskih otkovaka ("Zastava 
Kovačnica" a. d., Kragujevac). Hemijski sastav, mehaničke osobine i mikrostruktura ovih čelika 
dati su u tablicama 1 i 2 [1]. 
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Tablica 1. Hemijski sastav i uporedne oznake Č5742 i Č4751  
 

Hemijski sastav, % Veza sa drugim standardima Red 
br. 

Oznaka po 
JUS-u C Si Mn P S Cr Ni Mo V DIN UNI 

1. Č5742 0.55 0.3 0.7 0.035 0.035 1.1 1.7 0.5 0.12 56NiCrMoV7 U52NiCrMo6KU

2. Č4751 0.40 1.0 0.4 0.025 0.025 5.0 - 1.3 0.4 X38CrMoV5 UX35CrMo05K 

 
Tablica 2. Mehaničke osobine i mikrostruktura Č5742 i Č4751 

 

Meko žarenje Otpuštanje 
Red. 
br. 

Oznaka po 
JUS-u T, °C HVmax 

Rm, 
MPa T, °C HRC Rm, 

MPa 

Temperatura  
predgrevanja 

(formula 
Seferijana) 

Mikrostruktura 
O.M. 

1. Č5742 670-700 250 850 400-700 50-30 1700-
1100 ≈ 300 M + B   

(međufazna) 

2. Č4751 800-830 250 850 550-700 50-30 1700-
1100 ≈ 300 M + B   

(međufazna) 
 
Pošto spomenuta Kovačnica upotrebljava kovačke alate u termički poboljšanom stanju 

(kaljenje i visoko otpuštanje), to se svi eksperimentalni uzorci-modeli podvrgavaju gore 
navedenoj termičkoj obradi, koja odgovara eksploatacionim uslovima. Na izabranim uzorcima-
modelima merena je tvrdoća posle termičke obrade i ona se kretala od 40-42 HRC za Č5742. 
Ovi uzorci (debljine 7.4 i 29 mm) navarivani su pak posle predgrevanja, s ciljem da se smanji 
sklonost gore navedenih čelika ka zakaljivanju (C > 0.35%). Temperatura predgrevanja računski 
je određivana prema formuli Seferijana [6, 8, 9] i ona se kretala od Tp = 286°C za s =7.4 mm do 
Tp = 305°C za s = 29 mm. Usvojena je pri tome Tp ≈ 300°C [1, 12, 13, 14]. Realne temperature 
predgrevanja kontrolisane su merenjem pre početka navarivanja (vidi tab. 5 i 6). 

Dugotrajnim praćenjem u radu čelika za kovačke alate došlo se do zaključka da najmanju 
otpornost na termički zamor u temperaturskoj oblasti 200-760°C imaju materijali sa većim 
sadržajem volframa; zamena tog legirajućeg elementa molibdenom popravlja otpornost čelika 
prema prslinama. Hrom takođe popravlja otpornost čelika u stepenu zavisnom od sadržaja 
volframa. Legiranje niklom po pravilu ne doprinosi povećanju otpornosti na termički zamor. 
Otpornost čelika na termički zamor smanjuje se povećanjem sadržaja ugljenika (C > 0.3%). 
Mangan uglavnom popravlja otpornost na termički zamor [1, 7]. 

 
3. IZBOR TEHNOLOGIJE I DODATNOG MATERIJALA 

 
Navarivanje izabranih uzoraka izvedeno je u Laboratoriji za mašinske materijale i 

tehnologiju zavarivanja Mašinskog fakulteta u Kragujevcu korišćenjem obloženih elektroda. 
Tehnološki parametri navarivanja određeni su prema [1, 3, 4, 15, 16], a navarivanje je izvođeno 
sa jednim, dva i tri prolaza da bi se procenio uticaj razblaživanja i utvrdilo u kom se sloju postižu 
osobine navara deklarisane od strane proizvođača elektroda. Merena je brzina navarivanja pri 
svakom prolazu, a takođe je pre nanošenja svakog narednog sloja, proveravana temperatura 
predgrevanja, odnosno međuprolazna temperatura (interpass). Za njeno merenje korišćen je 
digitalni merni uređaj Tastotherm D1200 (sa termoparom NiCr-NiAl mernog opsega od -50 do 
1200ºC). 

Kao dodatni materijal korišćene su visokolegirane bazične elektrode UTOP 38 (E3-UM-
40T ∅3.25 mm - DIN 8555) i UTOP 55 (E6-UM-60T ∅5.00 mm -  DIN 8555). One su 
namenjene za navarivanje alata, kao što su: utopi, čelični kalupi, matrice i trnovi za presovanje. 
Navari izvedeni ovim elektrodama su žilavi, otporni prema habanju i udarnom opterećenju. 
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Tvrdoća navara je prema našim ispitivanjima, postojana do temperature otpuštanja od  
Totp ≈ 570ºC [1, 12, 13], a prema preporukama proizvođača elektroda do 600ºC [17-SŽ Fiprom]. 

Pre upotrebe, elektrode su sušene po režimu: zagrevanje u peći do temperature 350-400ºC, 
držanje 2 h na temperaturi sušenja i hlađenje u peći u toku 1 h pri čemu temperatura nije pala 
ispod 150ºC. Tako zagrejane elektrode su korišćene za navarivanje predgrejanih uzoraka, čime 
se znatno snižava količina unetog vodonika i umanjuje opasnost od vodonikom indukovanih 
prslina. 

U tablicama 3 i 4 dati su parametri navarivanja (struja navarivanja niža je za oko 10% od 
preporučene za zavarivanje), kao i osobine dodatnog materijala [1, 6, 9, 12, 13, 14, 16, 17-SŽ 
Fiprom]. 

 
Tablica 3. Parametri navarivanja REL postupkom 

 

Oznaka elektrode Red. 
br. SŽ Fiprom DIN 8555 

Prečnik 
jezgra, 
de, mm 

Struja 
zavarivanja,

I, A 

Napon, 
U, V 

Brzina 
navarivanja, 

vz, cm/s 

Pogonska 
energija, 
ql, J/cm 

1. UTOP 38 E3-UM-40T 3.25 115 26 0.241-0.136 9543-16911 

2. UTOP 55 E6-UM-60T 5.00 190 29 0.257-0.130 16912-32738

 
Tablica 4. Osobine dodatnog materijala 

 
Oznaka elektrode Hemijski sastav*, % 

Red. 
br. SŽ Fiprom DIN 8555 C Cr Mo V W 

Vrsta 
struje 

Tvrdoća 
navara, 
HRC 

Namena 

1. UTOP 38 E3-UM-40T 0.13 5.0 4.0 0.20 + = (+) 36-42 
Navarivanje alata za 
rad u toplom i 
hladnom stanju 

2. UTOP 55 E6-UM-60T 0.50 5.0 5.0 0.60 + = (+) 55-60 - II - 
* Sadržaj P i S je niži od 0.025%, jer je reč o žicama dobijenim od visokokvalitetnih čelika iz elektrolučnih peći  

 
Redosled nanošenja navara dat je na slici 1a, s tim što je pre svakog narednog prolaza 

odstranjivana troska čeličnom četkom. Prema ovoj shemi nanošeni su i ostali slojevi (drugi -  
sl. 1b i treći - sl. 1c). 

12345

b

h

I sloj
II

I sloj
II
III

a) b)

c)

I

"A"

"A"

Detalj "A"
d)

I

II

II

Navar 

ZUT

OM

 
Slika 1. Redosled polaganja navara: a - 1 sloj, b - 2 sloja, c - 3 sloja, d – uzorak za metalografska 

ispitivanja 
 
Širina prolaza navarenog elektrodom φ 3.25 mm bila je b ≈ 10-12 mm, visina navara  

h ≈ 1.5 mm, a elektrodom φ 5.00 mm b ≈ 16-18 mm i h ≈ 2.1 mm. 
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4. ODREĐIVANJE VREMENA HLAĐENJA IZMEĐU 800 I 500ºC - t8/5 
 
Pri navarivanju čelika Č5742, nije dovoljno voditi računa samo o tehnološkim 

parametrima kojima se postiže pravilno formiranje navara, već se mora računati i na negativno 
dejstvo unete toplote pri navarivanju. Zato se kod ovih čelika uzima u obzir i uticaj 
temperaturskih ciklusa na porast tvrdoće u zoni uticaja toplote, promena mehaničkih osobina i 
sklonost ka prslinama. Glavne karakteristike temperaturskih ciklusa jesu: maksimalna 
temperatura, vreme zadržavanja iznad AC3 temperature i brzina hlađenja pri temperaturi 
najmanje stabilnosti austenita.  

Optimalni parametri tehnologije navarivanja mogu se odrediti iz uslova da brzina hlađenja 
i vreme zadržavanja iznad AC3 temperature budu u granicama kojima se postižu najbolje tražene 
osobine navara.  

Za određivanje brzine hlađenja, u literaturi postoje određeni empirijsko-analitički izrazi ali 
se iz praktičnih razloga umesto brzine daje vreme hlađenja između 800 i 500ºC - t8/5. Najčešće 
primenjivane formule za proračun vremena hlađenja t8/5 date su jednačinama 1, 2 i 4. 

a) Proračun t8/5 na bazi granične debljine lima (t8/5= f(sgr)) [3, 6, 9, 11] 

- za tanke limove (s ≤ sgr) 
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b) Proračun vremena hlađenja t8/5 na osnovu formule japanskih  autora Ito, Bessyo [2, 9] 
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Podaci neophodni za proračun vremena hlađenja - t8/5, po formulama 1, 2 i 4 dati su u 
odgovarajućoj literaturi [2, 6, 9, 11].  

Za proračun vremena hlađenja izvedeno je više izraza, koji daju ne male razlike u 
rezultatima. Iz tog razloga smo u ovom radu procenili tačnost gornjih izraza (1, 2 i 4) uzimajući u 
obzir: debljinu navarivanih ploča (s), pogonsku energiju navarivanja (ql) i temperaturu 
predgrevanja (To). 

Temperaturski ciklus ZUT-a se može odrediti eksperimentalno i računski. Iz 
eksperimentalno dobijenog ciklusa direktno se očitava vreme t8/5 koje može posluži za ocenu 
tačnosti gornjih empirijskih izraza, odnosno za procenu novonastale strukture i tvrdoće ZUT-a. 

Modeli-uzorci za eksperimentalna istraživanja pripremljeni su prema slici 2. Shema 
merenja temperatura pomoću termoparova data je na slici 3. Pored oklopljenih termoparova 
poznate karakteristike (tip "K", firme Philips), korišćeni su i priručni termoparovi prečnika 
Ø0.25 i  
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Ø0.40 mm, čija je karakteristika (sl. 4) određivana baždarenjem na različitim temperaturama. 
Temperaturski ciklusi su određivani u uslovima bez predgrevanja i sa predgrevanjem i pri 
variranju parametara navarivanja. Rezultati merenja za tanku i debelu ploču dati su u tablicama 5 
i 6 [1, 4].  

 

1 1 1

1

3.5

2 2 2

2

4

3 3 3

3

4.5

4 4 4

4

5

5 5 5

5

5.5

φ 1.7

PRESEK A - A

A

A

0.05

 

Slika 2. Izgled modela - ploča za merenje temperatura (s = 7.4 i 29 mm) [1] 
 

Žice termopara (Cr Ni - Ni Al)
prečnika  0.25 φ mm

Staklene cevčice
 prečnika  0.4 - 0.6 x 30 φ mm

Vrh termopara
izveden TIG postupkom

Pisač
"SERVOGOR"

O. M.
ZUT

NAVAR
Izvor struje

Termopar

- +

 
Slika 3. Shema merenja temperatura [1] 

 
Analizom rezultata datih u tablicama 5 i 6 uočavaju se velike razlike (nedopustive greške) 

u vremenu hlađenja po formuli t8/5 = f(sgr), dok najbolju saglasnost sa eksperimentalnim 
rezultatima daje formula japanskih autora [1, 3, 4]. Izvedeni zaključak odnosi se na navarivanje 
ravnih ploča, dok sa drugim oblicima navarivanih površina-geometrijskih tela nisu izvođeni 
detaljni eksperimenti. 
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Slika 4. Karakteristike (E-T) korišćenih termoparova [1] 

 
Tablica 5. Uporedne vrednosti vremena hlađenja t8/5 (s = 7.4 mm, I = 115 A, U = 25 V, qef = 
2300 W) [1] 

 
Vreme hlađenja t8/5, s Brzina 

navarivanja 
vz, cm/s 

Pogonska 
energija 

navarivanja 
ql, J/cm 

Temperatura 
predgrevanja 

To=Tp, ºC 
(t8/5)J 

j-na (4) 
(t8/5)Sgr 

j-ne (1, 2) (t8/5)EXP (t8/5)R 
j-na Rikalina [5]  

Tačka/ 
Sloj 

0.238 9663 20 8.62 24.00 14.50 16.5-20 1/1 
0.220 10560 20 9.85 29.10 17.00 20-21 24/1 
0.186 12192 20 13.34 43.63 16.00 24-26 21/1 
0.241 9543 70 10.14 31.17 16.50 20.5-23.5 21/2 
0.172 13372 273 44.20 273.9 28.00 88-90 17/1 
0.169 13609 280 47.35 304.50 34.00 94-98 10/1 
0.136 16911 185 39.00 206 23.50 70-76 9/1 
0.208 11058 180 20.1 84.9 27.00 42-50 18/1 
0.175 13142 240 35.50 194.2 30.50 71-78 18/2 
0.190 12105 178 22.80 100.3 23.00 48-54 11/1 
0.183 12568 178 24.05 107.3 19.00 48.5-57 19/1 
0.215 10698 169 18.19 73.4 19.50 36-43 3/1 
0.150 15333 180 32.90 163.2 24.50 59-68 2/1 

0.158 14557 290 55.80 386.7 31.00 104-113 2/2 
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Tablica 6. Uporedne vrednosti vremena hlađenja t8/5 (s = 29 mm, I = 190 A, U = 28 V, qef = 4256 
W) [1] 

 
Vreme hlađenja t8/5, s Brzina 

navarivanja
vz, cm/s 

Pogonska 
energija 

navarivanja 
ql, J/cm 

Temperatura 
predgrevanja 

To=Tp, ºC 
(t8/5)J 

j-na (4) 
(t8/5)Sgr 

j-ne (1, 2) (t8/5)EXP (t8/5)R 

j-na Rikalina [5] 

Tačka/ 
Sloj 

0.148 28757 20 11.20 14.10 16.0 10.8-12.5 2/1 
0.130 32738 355 76.17 287.50 78.0 70.5-74.5 16/1 
0.161 26436 231 24.36 47.30 25.0 24.27 14/1 
0.152 28049 218 24.80 47.80 22.0 23.2-25.5 7/1 
0.142 29870 231 29.30 60.40 24.0 27-29.6 7/2 
0.258 16500 204 10.43 14.89 12.0 13.5-14.5 6/1 
0.257 16912 204 10.83 15.52 12.0 13.6-14.7 6/2 
0.167 25414 178 17.60 28.80 16.0 18-20 13/1 
0.185 23000 235 20.20 37.10 20.5 21-23.5 21/1 
0.163 26136 271 30.12 66.80 23.0 30-32 19/2 

Karakteristični temperaturski ciklusi prikazani su na slici 5a i 5b. 

  
a) b) 

Slika 5. Temperaturski ciklusi ZUT-a navara: a) tanka ploča – 11/1, b) debela ploča – 6/1 
[1, 4] 
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5. VEZA IZMEĐU ULAZNIH I IZLAZNIH KARAKTERISTIKA POMOĆU KH-
DIJAGRAMA 

 
Na slici 6 prikazan je KH- dijagram za čelik 56NiCrMoV7. 

Slika 6. KH-dijagram - čelik 56NiCrMoV7 [10] 
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Posle navarivanja 

Posle otpuštanja 

a) b) 

Slika 7. Raspodela tvrdoće i mikrostruktura ZUT-a navara a) UTOP 38 - s = 7.4 mm,  
b) UTOP 55 - s = 29 mm [1] 

 
Unošenjem vremena hlađenja t8/5 u KH-dijagram (sl. 6) za dati čelik, procenjuje se 

novonastala struktura i tvrdoća ZUT-a. Na osnovu poznatih krivih hlađenja nekih 
karakterističnih temperaturskih ciklusa upoređivane su strukture očitane iz KH-dijagrama i 
dobijene metalografskim ispitivanjima (sl. 7). Granično vreme hlađenja t8/5= t100≈ 500 s uz 
predgrevanje (Tp= 300ºC), moglo bi se postići sa ql = 60 kJ/cm za s= 7.4 mm, odnosno  
ql= 150 kJ/cm za s= 29 mm. Ove vrednosti energija nije moguće ostvariti REL postupkom, što 
znači da se bez obzira na ulazne parametre navarivanja (ql i Tp) uvek dobija martenzitno-

50 μm50 mμ
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karbidna struktura ZUT-a, tvrdoće između 721 i 743 HV. Zapaža se velika korelacija ulaznih i 
izlaznih karakteristika, a izvesna odstupanja proizlaze zbog neminovnih razlika u uslovima 
izvođenja opita i dobijanja KH-dijagrama. Dobijeni rezultati pokazuju da se u cilju povećanja 
plastičnosti, smanjenja tvrdoće i sniženja zaostalih napona mora izvesti visoko otpuštanje 
navarenih delova, na temperaturi koja po pravilu prevazilazi radnu temperaturu [1, 17-Železarna 
Ravne]. 

 
6. ZAKLJUČAK 

 
Na osnovu eksperimentalnih rezultata, utvrđeno je da se vreme hlađenja t8/5 u kritičnom 

intervalu temperatura od 800 do 500ºC, može najtačnije odrediti pomoću formule japanskih 
autora. Isto tako, dokazano je da se primenom empirijskog izraza (4) može sa dovoljnom 
tačnošću odrediti vreme t8/5 koje je osnova za izbor optimalnih parametara režima navarivanja. 

Cilj ovog rada je da se ukaže na to kako se može dovoljno tačno odrediti brzina hlađenja, a 
da se ne ponavlja skupa eksperimentalna procedura koja se može izvesti samo u laboratorijskim 
uslovima. Brzina hlađenja određena sa dovoljnom tačnošću omogućuje da se iz KH-dijagrama 
očita struktura i tvrdoća ZUT-a.  
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